/ ACACIA NEGRA

Acacia Negra

1. Nombre Vulgar
Acacia negra, Honey locust

2. Nombre cientifico
Gleditsio trigcanthos L.

Flia. Legurninosas

Buenos Aires, Santa Fé,

4. Caracteres anatdmicos macroscopicos

Madera con duramen castana rojizo, Madera porosa. P
porosidad circular.

Paros del lefno temprano grandes visibles a ojo desnudn
banda de 3-5 poros de ancha, solitarios o agrupados, fn
ocluidos con depositos de goma de color rojizo marran
Poros del leno tardio pequenos visibles con lente de
o agrupados.

Parénquima paratraquial vasicéntrico y confluente en
lefio tardio visible con lupa.

Radios lefiosos, rectilineos visibles con lupa. Anillos de

Color Albura Blanco Amarillento
Color duramen Costafio rojizo
Brilla Mediano

Mor Ausente

Gusto Ausente

Textura Gruesa Heterogénea
Grano Entrecruzado
Disefio Pronunciado

Corte tangencial Floreada

Corte radial Veteado

Densidad aparente al 15% de humedad gifcm?

Contracciones totales Coef, retractibilidad
Tangencial & 4.4 Tangencial %

Radial % 6,6 Radial &
Volumétrica % 10,8 Volumétrica %
P.saturacion defibeas® 26 Indice TR %
Porosidad % - Compacidad %

Madera con valor de contracclén lineal tangencial bajo, radial bajo y
Semi pesada. Estable dimensionalmente,

Es unamadera de secado medianamente lento. Contra
poco. Requiere estibas con baja ventilacién intermedia
En el secado artificial requiers nommas de secado media

Nt Madera y Muebles

Selac
Madera

fa albura es impregne

Mddulo de rotura traccidn axial Ntfmm?
Madulo de elasticidad traccion axial Nt/mm? -
105
n estatica Nt/mm? 11.693
an axial Ntfmm? 53,1
on axial Ntfmm? -
T. limite Compresidn perpendicular Ntfmm?
Madula de rotura corte paraledo Nt mm?

10. T

Aserrado
Maquinado

Tranchado

Debobinadc

Curvado al vapor

Encolado Fresenta dificultodes.

Clavado y Atornillado dificultades. Toma bien los
pero tiende o rojar.

Recubrimienta superficial ta ciertas dificultodes.

Usos

* construccian en general
= muebles

* chapa

= revestimiento interior

* posles



