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1. Nombre Yulgar
Cipreés de la Cordillera, Ciprés

2. Nombre clentifico
Austrocedrus chilensis (Don) Flor et Boult

Flia. Cupresdceas

Bosques Andino Patagdnicos, Rio Negro, Chubut, ent
los 38% y 44° de latitud Sur.

Madera de color castano ocraceo claro con Suaves matic
rosados, No porosa, Anillos de crecimiento visibles &
desnudo, demarcados, mayores de 1mm.

Color Albura Blanco cremoso
Color duramen Costario oordcen
Brilla Suave

Olar Ausente

Gusto Ausente

Textura Fing heterogénea
Grano Oblicuo

Diseno Suave

Corte tangencial Floreado

Corte radial Veteada

Densidad aparente al 13% de humedad grfcm®

Contracciones totales Coef. retractibilidod
Tangencial % 58 Tangencial %
Radial & 37 Radial %
Volumétrica & a0 Volumeétrica %
P.saturacion defibras % 275 Indice T/R%
Porosidad % - Compacidad %

Es una madera con walores de contraceiomes lnealas med|os y vakon
volumétrica bajo. Foce nerviosa. Con baja tendencia al rajado y defal
piezas, Liviana, £s una madera estable dimensionalmente.

Es una madera facil de secar. Mo presenta mayores g
tanto en el secado natural como artificial. En el secad
se recomienda no superar temperaturas de 70°C. Pog
alas deformaciones, agrietado y rajado. No sufre cal
manchado.

v (@) Madera y Muebles
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Sela clasificacomo  Muy duroble,

Madera con duramen

10. Trabajabilidad

Aserrado

Maquinado 0 dificultades en
nes dando supe

Tranchado




