/ PALO ROSA

Palo Rosa |

Palo rosa, Ibira romi, Peraba rosa

Aspidasperma polyneuron Mull.

Flia. Apocinaceas

Selva misionera. Misiones, ;
urap

Duramen

Duramen

Madera de color rosado rojizo. Porosa.
Porosidad difusa. Poros muy pequenos y
solitarios en su mayoria y miiltiples cortos de 2 -
ain con lente de mano. Parénquima lefioso no
Radios lefiosos muy finos, apenas visibles con le
Anillos de crecimiento no demarcados. En cartes I ¥ que pres
aprecia con lente el trayecto rectilinen de los : La alb

Color Albura
Color duramen
Brillo
Qlor
Gusto de elasticidad Compresion axial Nt/mm?
Textura b . limite Compresidn perpendicular Nifmm?
Grano I
Diseno ’ St 5 perpe
Corte tangencial ivaje Ntfmm?
Corte radial
dicular a las fibras

Dureza Brinell Unidades
Densidad aparente al 15 de humedad grfer Carga de extraccion perpendicular de clavos Kg
Contracciones totales Coef: etractib " ndo su densidad es una madera resistente a los esf
Tangencial % 7.8 Tangencial &
Radial % 4.4 Radial %
Volumétrica & 132 Volumétrica®
P.saturacion defibras % 24 Indice TIRE
Porosidad % 50 Compacidad &

Madera con valor de contraccidn lineal tangencial m
volumétrica medio. Pesada, Medianamente estable.

Durante el estacionamiento presenta clertos:
secado, tiende a deformarse y agrietarse. Requ
Requiere estibas bajo techo y con baja ventilac
deformaciones se recomienda corte radial. En [ hio ofrece dific
requiere normas de secado suaves, illada  Ofrece dific
Recubrimiento superficial i

Usos
= muehles

= phanisteria

) Madera y Muebles

2 Iiforme elaborade por o kg Agr, Fl



